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DATOS GENERALES PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL ~ DESCRIPCION LOTE NORMA.PRODUCTO FABRICANTE % C % Mn % Si %S % P % Cr % Ni % Cu % Mo
8002642 TUBO CERR NEG 1.9mm 3/4" 6m PDX634421J Ternium 0.05 0.22 0.020 0.00 0.010 0.01 0.02 0.03 0.00
8002642 TUBO CERR NEG 1.9mm 3/4" 6m PDX634422G Ternium 0.05 0.22 0.020 0.00 0.010 0.01 0.02 0.03 0.00
8002642 TUBO CERR NEG 1.9mm 3/4" 6m PDX641611Z Ternium 0.08 0.24 0.010 0.01 0.011 0.01 0.01 0.01 0.00
8002642 TUBO CERR NEG 1.9mm 3/4" 6m PDX686671H Ternium 0.05 0.24 0.020 0.00 0.008 0.01 0.01 0.01 0.00
8002642 TUBO CERR NEG 1.9mm 3/4" 6m PDX686672H Ternium 0.05 0.24 0.020 0.00 0.008 0.01 0.01 0.01 0.00
Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el area de Verificaciones y Laboratorio. Autoriza
La conformidad de los resultados de ensayo estd basada en aceptacion simple. Eivy Dayan Jerez Salazar
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan Gnicamente a los materiales ensayados, aqui descritos. Laboratory Manager

No se debe reproducir informacién parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con laaprobacién escrita del laboratorio emisor.



